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Aufgabe 5 

 
In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Gruppen zur Wärmeleitfähigkeit 
zusammengefasst dargestellt: 

Metall Ausgangstemperatur  
des Wassers in °C 

Wassertemperatur nach  
7 Minuten in °C 

Eisen 18 19 

Kupfer 18 25 

Aluminium 18 23 

 

Ordne die drei Metalle nach ihrer Wärmeleitfähigkeit. 
Am besten leitet die Wärme __________________, dann folgt ___________________, dann 
folgt ___________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


